二级建造师《市政工程》每日一练(11.16)

　　1【单选】城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用()作填充料。
　　A.矿粉
　　B.水泥
　　C.石灰
　　D.粉煤灰
　　2【单选】用于城市主干路、快速路的沥青表面层粗集料的压碎值应不大于()。
　　A.26%
　　B.28%
　　C.30%
　　D.32%
　　3【多选】改性沥青混合料面层适用于城镇()。
　　A.快速路
　　B.主干路
　　C.次干路
　　D.辅路
　　E.人行道
　　《二级建造师-市政 每日一练》答案
　　1题正确答案：D
　　参考解析：城镇快速路、主干路的沥青面层不宜用粉煤灰作填充料。
　　2题正确答案：A
　　参考解析：用于城镇快速路、主干路的沥青表面层粗集料的压碎值不大26%。
　　3题正确答案：AB
　　参考解析：改性沥青混合料面层适用城镇快速路、主干路。
