二级建造师《公路工程》每日一练(11.21)
　　1.【单选】可用于测定路基土方最佳含水量的试验方法是( )。
　　A.灌砂法
　　B.环刀法
　　C.击实试验法
　　D.核子密度湿度仪法
　　2.【单选】土基施工最佳含水量是指( )。
　　A.土基最大干密度所对应的标准含水量
　　B.土基达到最大干密度所对应的含水量
　　C.土基最小干密度所对应的标准含水量
　　D.土基最小干密度所对应的含水量
　　3.【单选】下面( )既能测量各种土或路面材料的密实度，又能测量其含水量。
　　A.灌砂法
　　B.环刀法
　　C.贝克曼梁法
　　D.核子密度湿度仪法
　　1题正确答案：C
　　参考解析：最佳含水量试验方法有击实试验法、振动台法和表面振动压实仪法。
　　2题正确答案：B
　　参考解析：本题考查的是最佳含水量测定。最佳含水量是土基施工的一个重要控制数，是土基达到最大干密度所对应的含水量。
　　3题正确答案：D
　　参考解析：核子密度湿度仪法利用放射性元素测量各种土的密实度和含水量。
